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Putawy, dnia 21.04.2023 .

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 134/2023

1. . Nazwa prébki:

(informacja dostarczona przez klienta)

MACZKA BAZALTOWA

2. | Nazwa i adres Klienta:

P.P.H.U. ,DOLPOL" Maria Radawska
ul. Krakowska 3/2
57-500 Bystrzyca Ktodzka

3. | Pobranie probki:

Probke pobrat uprawniony probkobiorca p. Alicja Sobaszek
z Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we  Wroctawiu,
pl. $w. Macieja 5, 50-244 Wroctaw, dnia 31.01.2023 r. zgodnie
z Protokotem poboru prébki nr 1/0OSCHR/2023 nawozéw i $rodkow
wspomagajgcych uprawe roslin oraz substancji przeznaczonych
do badan w celu dopuszczenia do obrotu na zlecenie: P.P.H.U.
,DOLPOL" Maria Radawska, ul. Krakowska 3/2, 57-500 Bystrzyca
Ktodzka.

4. | Data otrzymania probki do badan: | 03.04.2023 .
Data rozpoczecia badania: 03.04.2023 r.
Data zakonczenia badania: 21.04.2023 r.

5. | Opis i identyfikacja probki:

Informacja od klienta: Prébka $rodka wspomagajgcego uprawe roslin -
polepszacz gleby mineralny.

Probka stata, pylista, barwy bezowo-szarej, dostarczona do badan
w kopercie bezpiecznej typu ,Safebag" o nr B4T000042977 w ilosci
okoto 3,4 kg.

Probce nadano numer identyfikacyjny 134/2023.

6. | Oznakowanie probki/informacje

dodatkowe

(informacje dostarczone przez klienta)

Przydatnosc¢ prébki do badan:

Bez zastrzezen

8. | Cel badan:

Obszar regulowany prawnie — Dz. U. 2008, Nr 119, poz. 765

9. | Metody badan:

indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES)

Lp. Badana cecha Metoda badania Procedura
1.* | Potas w przeliczeniu na K20 wagowa PN-EN 15477:2009
0+ Magnez catkowity ptomieniowa absorpcyjna PN-EN 15960:2011
" |w przeliczeniu na MgO spektrometria atomowa (FAAS) | PN-EN 16197:2013
3 * Wapn catkowity miareczkowa PN-EN 15960:2011
" | w przeliczeniu na CaO PN-EN 16196:2013
4+ Wapn rozpuszczalny w wodzie miarsczkowa PN-EN 15961:2017-02
" |w przeliczeniu na Ca0 PN-EN 16196:2013
. ; ptomieniowa absorpcyjna PN-EN 16964:2018-03
W | €8I0 (Fe) calauite spekirometria atomowa (FAAS) | PN-EN 16965:2018-03
emisyjna spektrometria atomowa | PB 35 wyd. Ill z 02.03.2020
6.* |Arsen (As) ze wzbudzeniem w plazmie PN-EN 16317+A1:2017-04

z wytgczeniem p. 8.2
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7.* | Kadm (Cd) emisyjna spektrometria atomowa | PB 35 wyd. Il z 02.03.2020
ze wzbudzeniem w plazmie PN-EN 16319+A1:2016-02

8.* | Otéw (Pb) indukcyjnie sprzezonej (ICP-OES) | z wytgczeniem p. 8.2
absorpcyjna spektrometria
9. |Rte¢ (Hg) atomowa RMG zat. 3, p.4Y
z technikg amalgamaciji
10. | Wartos¢ pH potencjometryczna PN-EN 13037:2011
11.* | Uziarnienie wagowa PN-EN 15428:2009
12.* | Krzem (Si) catkowity WDXRF Metoda wiasna

" — RMG - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozow

mineralnych, umieszczania informacji o sktadnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozéw

mineralnych oraz typéw wapna nawozowego. (Dz. U. Nr 183 poz. 1229)
i

10.| Zakres badan zgodny: | ze zleceniem nr 134/2023 z dnia 31.03.2023.
1.1 Wyniki badan:

Numer identyfikacyjny probki 134/2023
Lp. Oznakowanie probki Klienta MACZKA BAZALTOWA
Badana cecha [jednostka] Wy';l'ki' Bgdan
1% Zawartoic potasu (rozpuszczalnego w wodzie) w przeliczeniu < (1,00 £ 0,02)***
na K20 [%]
2.* | Zawarto$¢ magnezu catkowitego w przeliczeniu na MgO [%)] 5,15+ 0,52
3. | Zawarto$¢ wapnia catkowitego w przeliczeniu na CaO [%)] 0,81+ 0,03
« | Zawarto$¢ wapnia rozpuszczalnego w wodzie w przeliczeniu s
4 na CaO [%] < (0,70 £ 0,05)
5. | Zawartos¢ zelaza (Fe) catkowitego [%] 6,90 £ 0,90
6.* | Zawartosc¢ arsenu (As) [mg/kg] < (3,00 + 0,66)***
7. | Zawartos¢ kadmu (Cd) [mg/kg] 1,45+ 0,29
8. | Zawarto$¢ otowiu (Pb) [mg/kg] 6,52 + 1,30
9. | Zawarto$¢ rteci (Hg) [mg/kg] < (0,003 £ 0,001)**
10. | Wartos¢ pH 9,0+£0,3
Uziarnienie
Zawartos$¢ frakcji > 0,5 mm [%] 12,8 £ 0,9
11.* | Zawartos¢ frakcji 0,5 mm — 0,1 mm [%] 55,3+ 3,9
Zawartos$¢ frakcji 0,1 mm — 0,06 mm [%] 749+ 0,5
Zawarto$¢ frakcji < 0,06 mm [%] - 24517
12.* | Zawarto$¢ krzemu (Si) catkowitego 21,3+0,2

*

- metoda nieakredytowana

** - dolna granica akredytowanego zakresu metody

*** - dolna granica zakresu metody

2 - podana niepewno$¢ rozszerzona (U) jest oparta na niepewnosci standardowej, pomnozonej przez wspotczynnik
rozszerzenia k = 2, zapewniajgcy poziom ufnosci 95 %. W obliczeniach (U) nie zostata uwzgledniona niepewnosc poboru
probki.

QD 4.7.1 wyd. VI z 03.10.2022 Sprawozdanie z badan nr 134/2023 Strona2z3



12.

Oswiadcza sie, ze:

e powyzsze wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej probki o numerze identyfikacyjnym 134/2023,

e bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Sprawozdanie z badar nie moze by¢ powielane inaczej
jak tylko w catosci,

o Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje dostarczone przez klienta.

13.; Zleceniodawcy przystuguje 14 dniowy termin sktadania skarg i reklamacji liczac od daty otrzymania
Sprawozdania z badan. Procedura postepowania ze skargami udostepniana jest na wniosek zleceniodawcy.
14.; Uwagi: Brak.
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